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台北市大安區忠孝東路四段45號

送樣廠商

太平洋崇光百貨股份有限公司

號碼 : CT/2019/A0736 日期 : 2019/10/25測試報告

中國

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

收件日期

測試期間

全家福股份有限公司

SAMANTHA VEGA 亮彩便當提袋-天母

全家福股份有限公司

2019/10/16

2019/10/16 TO 2019/10/25

測試結果 請參閱下一頁.

樣品名稱

生產或供應廠商

原產國
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:

測試時間

1小時

測試時間

8小時

1.

備註：

動態載重試驗

(a) 將重量分別為 2 kg 之載重均佈裝填於測試樣品內部。

(b) 將樣品之提把以夾具鎖緊。

(c) 使用鉤子之一邊勾在夾具上，將試樣提起，並將鉤子之另一邊吊在測試設備上。

(d) 開啟電源，使提把負重隨測試設備，上下振動，其振動頻率每分鐘約 60 次，

振幅約 25 mm，共振動 1 小時，關閉電源，取下試樣，目視檢查樣品外觀是否有損壞。

測試部位

此項目轉包予雜貨實驗室進行測試.

測試結果

SAMANTHA VEGA 亮彩便當提袋測試部位 No.1

測試載重

提把

測試部位

2 kg

測試載重

試驗後，目視檢查樣品，無可見損壞、變形等外觀之變化。

結果

提把 2 kg 試驗後，目視檢查樣品，無可見損壞、變形等外觀之變化。

結果

靜態載重試驗

(a) 將重量分別為 2 kg 之載重均佈裝填於測試樣品內部。

(b) 將樣品懸掛於水平圓管上，使樣品自然垂吊於圓管上，保持 8 小時。

(c) 移除載重，目視檢查樣品結構是否損壞。

(d) 圓管尺寸：Ø55 mm。
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#PIC

* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位. *

** 報告結尾 **

CT/2019/A0736
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